
Результаты испытаний № 0000003892/ 14

г. М о ск ва

М ы, н и ж епо д пи савш и еся, 

п редставитель

15 ок тябр я 2014 г.

Стр о к о в А.В.

(Ф .И .О., д о лж н о сть)

ООО " Ф асад н ы е систем ы  и к онструк ци и "

(н азван и е фи р м ы )

Серуш к и н  А. В., и сп ы татель

(Ф .И .О., д о лж н о сть)

п ред стави тель __________________________ ООО " АКТИВМ ОНТАЖ"

(н азван и е фи р м ы )

со стави ли  настоящ ий  ак т в том , что  14 ок тября 2014 г. на объек те

" Гж ельск и й  к ирпичный  завод"

по ад ресу: М О, Рам енск ий  р-он, 46 км Его рьевск о го  ш., пос. Гж ель

были  п ро извед ены  испытания дю белей  фасад н ы х M QLK-STB 10x120

(н аи м ен о ван и е  п р о д ук ц и и )

Изго то ви тель про дук ции  - фирм а "M U N GO  Be fe st igu n gst e ch n ik  AG" (Ш вей ц ар и я)

М атериал осн овани я крупноформатный поризованный керамический блок 9Нф
(н аи м ен о ван и е  и м ар к а м атер и ала, в к о то р о м  п р о и зво д и ли сь  и сп ы тан и я)

HYDRAJAWS №021 (сертификат о калибровке №СК 0028773

Прибор для изм ерени я нагрузк и от 28.01.2014г.)

Ко ли чество  исп ытаний

(м ар к а и сер и й н ы й  н о м ер  п р и б о р а)

15(Пятнадцать )

Испытания п ро во д и ли сь с целью  оп ределени я несущ ей  сп осо бн ости  анк ера посредством

изм ерени я нагрузк и  на вырыв (в кН, 1кН ~ 100 кг). 

Нагрузк а: 1. 5,00 кН 9. 5,50 кН

2. 4,00 кН 10. 5,00 кН

3. 5,50 кН 11. 6,00 кН

4. 5,50 кН 12. 4,50 кН

5. 4,00 кН 13. 5,50 кН

6. 6,00 кН 14. 5,50 кН

7. 5,50 кН 15. 5,00 кН

8. 4,00 кН

Нагрузк а по результатам  испы таний  составила 4,30±0,49 кН

Прим ечание:

1. Нагрузк а по результатам  исп ытаний  ук азана без учета к оэффи ци ен та зап аса(б езо п асн о сти ).

2. Нагрузк а при и сп ы тани ях огр ан и чен а несущ ей  сп о со бн о стью  ан к ерн о го  к реплени я.

3. Д и ам етр  отверстия 10 м м .

4. Отверсти е вы по лн ен о  с исп ользовани ем  бура.

5. Бурен ие п ро и зво д и ло сь без удара.

Сторон ы  п о д твер ж д аю т результаты  исп ытаний .

Юри д и ческ ие адреса сторон :

1. ООО " Ф асад н ые си стем ы и к онструк ции "

(н азван и е  фи р м ы )

140145, М О, Рам енск ий  р-н , с. Гж ель

(ю р и д и ческ и й  ад р ес)

2. ООО " АКТИВМ ОНТАЖ"

(н азван и е  фи р м ы )

119415, Россия; г. М оск ва, Л ен и н ск и й  пр-т, д. 108

(ю р и д и ческ и й  ад р ес)

и



Результаты испытаний № 0000003893/ 14

г. М о ск ва 15 ок тябр я 2014 г.

М ы, н иж епод писавш иеся, Строк ов А.В.

(Ф .И .О., д о лж н о сть)

пред стави тель О ОО  "Фасад н ые систем ы и к онструк ции"

(н азван и е  фи р м ы )

и Серуш к ин  А. В., и спытатель

(Ф .И .О., д о лж н о сть)

пред стави тель ООО "АК ТИ ВМ ОНТАЖ "

(н азван и е  фи р м ы )

составили  настоящ ий ак т в том , что 14 ок тября 2014  г. на объек те

"Гж ельск ий к ирпичный завод"

по ад ресу: М О, Рам енск ий р-он, 46  км Егорьевск ого  ш., пос. Гж ель

были произвед ены испытания д ю белей  фасад ных M BK-STB 10x120

(н аи м ен о ван и е  п р о д ук ц и и )

И зготови тель продук ции - фирм а "M U N GO  Be fe st igu n gst e ch n ik  AG" (Ш вей ц ар и я)

М атери ал основания крупноформатный поризованный керамический блок 9Нф
(н аи м ен о ван и е  и м ар к а м атер и ала, в к о то р о м  п р о и зво д и ли сь  и сп ы тан и я)

HYDRAJAWS №021 (сертификат о калибровке №СК 0028773
При бор для изм ерения нагрузк и от 28.01.2014г.)

(м ар к а и сер и й н ы й  н о м ер  п р и б о р а)

К оличество испытаний 15(Пятнадцать )

И спытания провод или сь с целью  опред елени я несущ ей способн о сти  анк ера посред ством

изм ерения нагрузк и на вырыв (в кН, 1кН ~ 100 кг).

Нагрузк а: 1. 4,00 кН 9. 6,00 кН

2. 4,50 кН 10. 5,00 кН

3. 5,00 кН 11. 6,50 кН

4. 4,00 кН 12. 4,50 кН

5. 6,50 кН 13. 4,00 кН

6. 6,00 кН 14. 5,00 кН

7. 4,00 кН 15. 6,00 кН

8. 4,00 кН

Нагрузк а по результатам  испытаний  состави ла 4,00± кН

П рим ечание:

1. Нагрузк а по результатам  испытаний ук азана без учета к оэффициента запаса(бе зоп асн ости ).

2. Нагрузк а при испытаниях огран ичен а несущ ей сп осо бн остью  ан к ерн ого  к репления.

3. Д и ам етр отверстия 10 м м .

4. О тверсти е  выполнено с использовани ем  бура.

5. Бурение  прои звод и лось без удара.

Стороны под тверж д аю т результаты испытаний .

Ю ри д ическ ие  ад реса сторон :

1. ООО "Фасад ные систем ы и к онструк ции"

(н азван и е  фи р м ы )

140145 , М О, Рам ен ск ий р-н, с. Гж ель

(ю р и д и ческ и й  ад р ес)

2. ООО "АК ТИ ВМ ОНТАЖ "

(н азван и е  фи р м ы )

119415 , Россия; г. М оск ва, Л ен и н ск и й  пр-т, д. 108

(ю р и д и ческ и й  ад р ес)



Результаты испытаний № 0000003894/ 14

г. М о ск ва

М ы, н и ж епо д пи савш и еся, 

п редставитель

15 ок тябр я 2014 г.

Стр о к о в А.В.

(Ф .И .О., д о лж н о сть)

ООО " Ф асад н ы е систем ы  и к онструк ци и "

(н азван и е фи р м ы )

Серуш к и н  А. В., и сп ы татель

(Ф .И .О., д о лж н о сть)

п ред стави тель __________________________ ООО " АКТИВМ ОНТАЖ"

(н азван и е фи р м ы )

со стави ли  настоящ ий  ак т в том , что  14 ок тября 2014 г. на объек те

" Гж ельск и й  к ирпичный  завод"

по ад ресу: М О, Рам енск ий  р-он, 46 км Его рьевск о го  ш., пос. Гж ель

техн оло ги и  ин ъеци рован ия M IT-COOL (ш пильк а M 10, сетк а 

были  п ро извед ены  испытания M SH 13/ 16x130)

(н аи м ен о ван и е  п р о д ук ц и и )

Изго то ви тель про дук ции  - фирм а "M U N GO  Be fe st igu n gst e ch n ik  AG" (Ш вей ц ар и я)

М атериал основан ия

Прибор для изм ерени я нагрузк и  

Ко ли чество  исп ытаний

крупноформатный поризованный керамический блок 9Нф
(н аи м ен о ван и е  и м ар к а м атер и ала, в к о то р о м  п р о и зво д и ли сь  и сп ы тан и я)

HYDRAJAWS №021 (сертификат о калибровке №СК 0028773

от 28.01.2014г.)
(м ар к а и сер и й н ы й  н о м ер  п р и б о р а)

15(Пятнадцать )

Испытания п ро во д и ли сь с целью  оп ределени я несущ ей  сп осо бн ости  анк ера посредством  

изм ерени я нагрузк и  на вырыв (в кН, 1кН ~ 100 кг).

Нагрузк а: 1. 11,00 кН 9. 8,50 кН

2. 10,50 кН 10. 6,00 кН

3. 10,00 кН 11. 11,00 кН

4. 6,00 кН 12. 10,00 кН

5. 8,50 кН 13. 10,50 кН

6. 12,00 кН 14. 12,00 кН

7. 10,00 кН 15. 11,50 кН

8. 11,50 кН

7,80±1,93 кННагрузк а по результатам  испы таний  составила 

Прим ечание:

1. Нагрузк а по результатам  исп ытаний  ук азана без учета к оэффи ци ен та зап аса(б езо п асн о сти ).

2. Нагрузк а при и сп ы тани ях огр ан и чен а несущ ей  сп о со бн о стью  ан к ерн о го  к реплени я.

3. Д и ам етр  отверстия 16 м м .

4. Отверсти е вы по лн ен о  с исп ользовани ем  бура.

5. Бурен ие п ро и зво д и ло сь без удара.

Сторон ы  п о д твер ж д аю т результаты  исп ытаний .

Юри д и ческ ие адреса сторон :

1. ООО " Ф асад н ые си стем ы и к онструк ции "

(н азван и е  фи р м ы )

140145, М О, Рам енск ий  р-н , с. Гж ель

(ю р и д и ческ и й  ад р ес)

2. ООО " АКТИВМ ОНТАЖ"

(н азван и е  фи р м ы )

119415, Россия; г. М оск ва, Л ен и н ск и й  пр-т, д. 108

(ю р и д и ческ и й  ад р ес)

и


